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Prothese articulaire
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» Un biomatériau utilisé a des fins médicales est soumis a de
nombreuses contraintes :

» *usure ( durée de vie)

» * fluage ( déformation )

» * descellement (mécanique)
» * fracture ( dureté )
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2-Les protheses articulaires

Une prothese est soumise a de nombreuses contraintes :

- générale : cf. biocompatibilité

- spécifiques :
Fluage (déformation )
Descellement
Usure ( durée de vie )

A comosjon  par crevasse  {surface
degrodée, presence dloxydes el de
chlomures)

B dépdts de produits de comosion venant
assemhlie par cloe dis crovisscs

B, C:  usure du métal de la tige par freting
i, D Uswre de la téle prothétigue et du
colyle

Fig. 29.11 Prothése totale de hanche — Tvpes de dégradations possibles [1].
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TABLEAU DE CLASSIFICATION PERIODIQUE
DES ELEMENTS CHIMIQUES
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Ethylene Polyethylene
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* 3°)Les céramiques 2011

* Un matériau céramique est solide a température ambiante.

* Les Alumines ( oxydes d’aluminium)
- Propriétés et utilisations
-dureté
-forte densité

-résistance

* Les Zircones (les oxydes de zirconium) (ZrO,)
- propriétés et utilisations
-résistance a la rupture

-faible conductivité thermique
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La science contemporaine
rejoint progressivement

la science fiction du passé !



